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O presente artigo apresenta o projecto e a interven¢do num edificio
antigo do centro historico do Porto. Tendo em considerac¢dao o
estado de conservag¢do precdrio dos pavimentos e da cobertura

de madeira do edificio, fruto de muitos anos de auséncia de
manutengdo, foi necessario preconizar uma nova solug¢dao estrutural
que se adaptasse as pré-existéncias, nomeadamente as paredes

de alvenaria de pedra, de tijolo e de tabique, e que permitisse
simultaneamente o seu refor¢co. A madeira, pelas vdarias vantagens
que apresenta, nomeadamente em termos de compatibilidade,
leveza e facilidade de montagem, foi o material escolhido para estas
novas estruturas. Apresentam-se os pontos que condicionaram a
elaboracado dos projectos, e as opgoes que permitiram manter as
caracteristicas deste edificio tradicional da cidade do Porto.
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reabilitacdo de construgdes anti-
gas, em particular das inseridas em nucleos ur-
banos de valor patrimonial ou em zonas clas-
sificadas, implica cuidados especiais e acgdes
dirigidas para cada edificio a intervencionar,
tendo como base os resultados obtidos em
accOes de inspecgdo e diagnéstico [1]. O
mau estado de conservacéo do edificio apre-
sentado no presente artigo, constatado apos
as referidas acgdes de inspecgédo e diag-
nostico, condicionou as solugdes adoptadas
para a sua reabilitagdo, que se procurou que

O estudo do edificio e de possiveis solugées
de intervencao, a nivel arquitecténico e estru-
tural, iniciou-se pela inspecgéo e diagnostico.
Devido a situagéo de abandono a que tinha
sido votado nos ultimos 30 anos, o edificio
encontrava-se muito degradado, com ataque
generalizado de fungos de podriddo nos
pavimentos de madeira, e com os elementos
do piso 1 carbonizados devido a um incéndio
[2]. A laje de betdo do terrago exterior e a
caixa de escadas encontravam-se também
em mau estado de conservagéo (figura 3).

fossem compativeis com as caracteristicas e
materiais pré-existentes.

Apresentacao do edificio

O edificio localiza-se no Cais da Ribeira, no
Porto, em zona classificada como Patriménio
Cultural da Humanidade pela UNESCO, é
constituido por 5 pisos, (figura 2), sendo o
Ultimo recuado, e apresenta uma configura-
c¢ao rectangular, com dimensbes em planta
de 3,8x12 m2.

Relativamente ao sistema estrutural, o edificio
era constituido por pavimentos em madeira
de castanho e pinho, paredes portantes em
alvenaria de pedra, tijolo e de tabique no

Ultimo piso. O terrago era materializado por 1| Aspecto final da obra

uma laje macica em betdo armado com perfis (comércio).
metdlicos embebidos. A caixa de escadas
era constituida por uma estrutura de madeira
apoiada na parede de alvenaria da fachada
lateral e em paredes de tabique transversais.

2 | Constituigdo do sistema
estrutural vertical do edificio.
3 | Fotografia do exterior e do
interior (piso 0 e piso 2).
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Estudo de caso

A avaliagdo do estado de conservacdo e da
seguranca estrutural do edificio permitiu con-
cluir que, para além dos elementos metalicos
e de betdo armado, também os elementos
estruturais de madeira dos pisos nao apresen-
tavam as condigdes de seguranca estrutural
necessarias a sua manutencao. Relativamente
a estrutura vertical, era possivel manter todos
os elementos estruturais, reforcando-se as
paredes em alvenaria de tijolo simples e de
tabique.

Solucdes adoptadas
Arquitectura

Originalmente o prédio possuia uma tipologia
de caracter polifuncional, servindo de local
de trabalho no piso térreo e de habitagédo
unifamiliar nos restantes pisos. O piso térreo,
elevado em relacdo a rua, era amplo e servia
de acesso aos restantes pisos através de
uma escada localizada sensivelmente a meio
do desenvolvimento do edificio. Como refe-
rido, dado a elevada degradacéo dos pisos,
assumiu-se a sua substituicdo. A arquitectura
propds a conservacao do numero de pisos e
a forma da cobertura existente com a redefi-
nicdo da compartimentacgéo interior. No exte-
rior do edificio procedeu-se a conservacgao,
limpeza e manutencdo dos elementos que
compdem as fachadas, através da utilizagdo
de materiais tradicionais.

A existéncia de um vao na fachada tardoz,
ao nivel do piso 1, permitiu o acesso auténo-
mo a habitagdo, desafogando o piso térreo,
proporcionando a existéncia de um comércio
independente com uma darea confortavel e
6ptima exposicdo publica. Desenvolveram-
se, assim, duas unidades de uso do edificio,
sendo uma de comércio e outra de habita-
cao tipo T2. Os materiais originais que foi
possivel manter foram tratados e expostos,
contribuindo para a materializacdo de um
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projecto carregado de diferentes texturas,
como o tijolo macico, a alvenaria de pedra e o
tabique. Todos estes materiais se entrelacam
através da homogeneizacgao da cor, o branco,
sendo possivel identificar o novo e o antigo
Nno mesmo espaco.

Estruturas

A intervengao estrutural implicou a substituicao
dos elementos horizontais por novos pavimen-
tos em estrutura de madeira lamelada colada,
garantindo-se a compatibilidade material com
o existente e mantendo-se o mesmo nivel de
esforcos nas paredes de alvenaria. Para promo-
ver o comportamento global do edificio foi me-
lhorada a ligag@o entre as estruturas horizon-
tal e vertical através da utilizacdo de reforgos
pontuais e de uma viga de madeira perimetral
ancorada as paredes de alvenaria e ligada a
todos os pavimentos. A cobertura foi materia-
lizada por um sistema de varas de madeira,
tendo-se introduzido pontualmente linhas para
controlo dos impulsos horizontais nas paredes [3].

Relativamente aos elementos verticais, algumas
tipologias de paredes foram intervencionadas
para melhorar o seu comportamento, nomea-
damente as accdes horizontais. As paredes de
alvenaria de tijolo foram reforcadas recorrendo-
-se a uma malha em reboco de cal armado para
aumentar a sua capacidade a flexdo, sendo as
paredes em tabique do Ultimo piso reforgadas
através da fixacdo de painéis de OSB (deriva-
dos de madeira). Nas zonas de transi¢éo entre
diferentes tipos de paredes foram colocadas
malhas metdlicas para assegurar a transmissao
de esforcos e evitar fendilhago.

Intervencao

Nesta secgdo apresentam-se algumas ima-
gens da intervencao estrutural (figura 4) e do

4 | Intervencéo estrutural com a
reabilitagdo de paredes de tabique e
a nova cobertura e pisos em madeira

lamelada colada.

5 | Aspecto final da obra (habitagéo).



edificio apds reabilitagdo (figuras 1 e 5). E de
realcar o cuidado na compatibilizagéo entre o
novo e o existente, procurando-se intervir de
forma minima nos elementos que podiam ser
mantidos, optimizando o comportamento do
edificio através de solugdes estruturais com-
pativeis, e assegurando a funcionalidade face
a requisitos de conforto e utilizacao.

Conclusoes

As intervengbes em edificios existentes de-
vem ser baseadas no seu profundo conheci-
mento, que permitira determinar os elementos
que podem ser reabilitados. O exemplo aqui
apresentado mostra que, mesmo em situa-
¢oes em que ndo é possivel aproveitar todos
os elementos estruturais, é possivel preser-
var e integrar alguns elementos construtivos,
dotando o edificio de caracteristicas de segu-
ranga e funcionalidade adequadas, e devol-
vendo-o a cidade e aos seus habitantes. m
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